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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu dari sekian banyak bahan non ferrous yang sering

digunakan adalah aluminium. Aluminium sudah banyak dipergunakan

dalam bidang industri dan transportasi karena memiliki banyak sifat

yang menguntungkan, hal tersebut menyebabkan aluminium memiliki

penggunaan yang semakin luas.

Sebagai tambahan terhadap kekuatan mekaniknya, aluminium

dapat dipadukan dengan Cu, Mg, Si, Mn, Ni dan sebagainya. Hal ini

juga memberikan sifat-sifat  seperti ketahanan aus, koefisien muai

rendah dan sebagainya. Adapun untuk memperbaiki sifat logam

aluminium kadang diberikan perlakuan panas ( Heat Treatment ).

Paduan aluminium dengan unsur Si - Cu sebagai elemen paduan

utama,merupakan jenis paduan aluminium yang sangat popular. Hal

ini disebabkan sifat mampu cor dari paduan ini yang tergolong baik,

disamping ketahanannya terhadap korosi serta mudah untuk diproses

mesin, jenis paduan ini banyak dipakai pada industri otomotif.

Aluminium paduan dapat diperoleh dengan cara pengecoran.

Dalam hal ini aluminium paduan akan diberikan perlakuan panas (

Heat Treatment ) dan perlakuan penuaan ( Aging ). Sifat mekanik dan

sifat fisis suatu logam khususnya aluminium sangat penting untuk

diketahui. Dengan mengetahui sifat mekanik dan sifat fisis suatu
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logam, maka kita dapat menggunakan logam tersebut sesuai dengan

kebutuhan kita tanpa mengesampingkan sifat dan kondisi logam

tersebut. Untuk dapat mengetahui sifat dan kondisi suatu logam kita

harus melakukan beberapa pengujian misalnya pengujian komposisi

kimia, uji kekerasan, uji tarik, uji impact, uji fatik, dan struktur mikro.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui komposisi kimia

2. Membandingkan hasil uji tarik raw material dan heat treatment

3. Membandingkan hasil pengujian fatik antara raw material

dengan heat treatment

4. Membandingkan hasil pengujian impact antara raw material

dengan heat treatment

1.3. Manfaat Penelitian

      Manfaat yang didapat dari penelitian tersebut dibagi menjadi

dua, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat langsung

Dapat mengetahui secara langsung harga kekuatan tarik, impact,

fatik dan struktur mikro, serta menambah ilmu pengetahuan

khususnya mengenai ilmu metalurgi.
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2. Manfaat tidak langsung

Secara tidak langsung data-data dari penelitian ini dapat

bermanfaat bagi perusahan pengecoran aluminiunm maupun bagi

para konsumen.

1.4. Pembatasan Masalah

          Untuk mendapatkan suatu hasil penelitian dari permasalahan

yang ditentukan,

maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup penelitian, antara lain :

1. Material yang diteliti adalah Aluminium bekas ( Al,Si,Cu )

    Material yang diteliti adalah aluminium bekas mengalami proses

    Heat Treatment

2. Pengujian yang dilakukan pada material yaitu :

• Uji Komposisi kimia

• Uji Tarik

• Uji Impact

• Uji Kekerasan

• Uji Fatik

• Uji Struktur Mikro


